
Underskrevet for Gammelrand Skærvefabrik A/S af

Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder 
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Gennemfald %
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43 38-47

Gennemfald %

Størrelse (d/D)

Tolerance/
variationsbånd

20

0,063

18-32

4.2
4.3
5.5
5.5

Pkt. i 
DS/EN 
12620

Egenskab 

Kornform- størrelse og 
densitet:

0/32

8,0

Deklareret 
værdi/kategori

Renhed:

f3Indhold af finstof 6.2

Vandabsorption (% WA) 
Korndensitet (Mg/m3) 
Sortering GA90

31
4

Sigte (mm)

63
45

31,5

EN 933-1

EN 1097-6

EN 933-1

EN 933-1

Gammelrand Skærvefabrik A/S 
Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

DS/EN 12620
Tilslag til beton

Betonstabil 0/32 mm  - egnet til passiv miljøpåvirkning

Erstatter deklaration fra 09-08-2016

EN 1097-6

Kornkurve 

1

EN 933-1

Prøvningsmetode

28-35

4.3

2

2325


